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Instrukcja Aplikacji 

Dobór odpowiedniego wymiaru i kształtu taśmy zależy od rodzaju i wymiarów uszczelnianej przerwy.  

Mocowanie taśm 

• Przed instalacją taśmy zaleca się przyciąć ją na żądaną długość. 

• Taśma powinna być zamontowana w przestrzeni zamkniętej, możliwie blisko środka styku  
łączonych elementów.  

• Podłoże powinno być suche, bez luźno przylegających zanieczyszczeń i substancji 
ograniczających przyczepność (oleje, smary itp.). 

• Do betonu wylewanego na mokro taśmę Swell Sil można przybić gwoździami. 

• W przypadku uszczelnień prefabrykatów betonowych należy wskazane jest unieruchomienie 
taśmy przy pomocy kleju. Można stosować kleje poliuretanowe, silikonowe lub kontaktowe kleje 
cyjanoakrylowe. Klej nanosi się punktowo co ok. 10 cm.  

• W przypadku mocowania taśm na powierzchniach z tworzyw sztucznych i lakierowanych 
wskazanym jest użycie klejów bezrozpuszczalnikowych (np. cyjanoakrylowych) aby nie 
uszkodzić powierzchni. 

• Niezależnie od sposobu mocowania należy stosować się do zaleceń pokazanych na Rysunkach 
1 i 2 dotyczących połączeń taśm na powierzchniach płaskich i w narożach.  

Materiał łączy główne zalety BENTONITU - PĘCZNIENIE (karta 3.93.I. i kolejne) oraz SILBUTU -
PLASTYCZNOŚĆ (karta 3.150.I. i kolejne) 

 
 

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW 
 

 


