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Układanie materiału wypełniającego 
Przed pokrywaniem geomaty, należy się upewnić czy oka siatki nie są odkryte (bez geowłókniny), 
spowodowałoby to wejście gruntu w strukturę siatki i spowodować poważną zmianę właściwości 
hydraulicznych geomaty. 
 
Jeśli doszło do zniszczenia geowłókniny przed, w czasie lub po instalacji, należy brakującą część 
zastąpić innym większym kawałkiem i starannie przykryć nim siatkę. Pasy geomaty rozwijać stopniowo, 
z niewielkim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do zasypywania materiałem wypełniającym. W 
wypadku, gdy nie jest możliwe szybkie zasypanie materiałem wypełniającym, należy pasy przymocować 
do podłoża (obciążenie, kołkowanie). Pokrywając geomatę zainstalowaną na skarpie należy zaczynać 
od podstawy skarpy kierując się ku górze. 
 
Rozkładanie materiału wypełniającego, dokonuje się na rozwiniętą matę, w kierunku przeciwnym do 
kierunku ułożonych pasów maty i od środka do brzegów. We wszystkich wypadkach należy pokryć 
geomatę gruntem poczynając od dołu do góry. Podczas umieszczania materiału wypełniającego, należy 
zapobiegać powstawaniu miejscowych naprężeń prowadzących do rozsunięcia pasów i odkrycia 
podłoża.  
 
W wypadku układania warstwy z szorstkich, ostrych kamieni narzucanych na geomatę, należy chronić ją 
przed przebiciem lub przecięciem, poprzez np. delikatne zsypywanie z ciężarówki lub wstępne ułożenie 
cienkiej warstwy amortyzującej z drobnego materiału. 
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