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Połączenie siatek z geowłókniną następuje poprzez przyszycie geowłókniny do siatki ARMATEX M.  
Połączenie nie zmienia parametrów technicznych siatki. Kompozyt poliwinyloalkoholowo - 
polipropylenowy ARMATEX RSM PP wykonany jest w postaci płaskiej struktury, poprzez trwałe 
jednostronne połączenie siatki poliwinyloalkoholowej ARMATEX M i geowłókniny polipropylenowej.  
 
Geosiatki ARMATEX RSM, przeplatane w węzłach i równomiernej strukturze oczek, wytwarzane są w 
postaci płaskiej struktury tkanej z włókien poliwinyloalkoholowych długich o wysokiej wytrzymałości. 
Zarówno technologia produkcji jak i użyty surowiec gwarantują wysoką jakość geosiatki i długoletnią 
trwałość parametrów technicznych. 
 
Kompozyty ARMATEX RSM produkowane są zgodnie z Europejską Normą Zharmonizowaną EN 
15381:2008 (PN-EN 15381:2008). Kompozyty produkowane są według Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001 (CERTYFIKAT nr PRA 200996 wydany producentowi kompozytów ARMATEX RSM przez 
Lloyd´s Register Quality Assurance). 
 
Kompozyty ARMATEX RSM posiadają Europejski Znak Jakości CE („Certificate 0799-CPD-19“ wydany 
przez Institut für Textile Bau und Umwelt Technik GmbH TBU w Greven w Niemczech . 
 
 

 
      

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW 

 


