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Podłoże przed ułożeniem geowłókniny powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w projekcie budowy. Układanie geowłókniny na gruncie nie wymaga zazwyczaj 
szczególnych przygotowań. Można ją układać bezpośrednio na wyrównanym (np. za pomocą 
równiarek) i oczyszczonym naturalnym podłożu, po uprzednim usunięciu przeszkadzających 
elementów (pniaków, gałęzi, szpiczastych kamieni itp.). Powinno ono być odpowiednio 
zagęszczone i ukształtowane zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i przekrojami 
poprzecznymi. 

Przygotowanie podłoża jak również własności geowłókniny powinny zachować, niezależnie od 
okoliczności, pewność funkcjonowania wyrobu (np. wytrzymałość na odkształcenie i 
rozdzieranie). Przed przystąpieniem do układania geowłókniny, należy na podstawie 
przeprowadzonych badań i pomiarów, dokonać odbioru wykonanego podłoża. 

Efektywne wykorzystanie wysokich cech użytkowych geowłóknin wymaga indywidualnego 
zaprojektowania rozwiązania konstrukcyjno – materiałowego, z uwzględnieniem warunków 
geotechnicznych, technologicznych i eksploatacyjnych oraz właściwości technicznych 
geowłóknin. 
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