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Umieszczanie materiału wypełniającego na kompozycie  
 

Podczas umieszczania materiału wypełniającego, należy zapobiegać powstawaniu miejscowych 
naprężeń prowadzących do rozsunięcia pasów i odkrycia podłoża. W tym celu ciężarówki dostawcze 
winny poruszać się po grubszej warstwie niż ta, która ma być ułożona. 
 
W wypadku układania warstwy z szorstkich, ostrych kamieni narzucanych na kompozyt, należy chronić 
go przed przebiciem lub przecięciem, poprzez np. delikatne zsypywanie z ciężarówki lub wstępne 
ułożenie cienkiej warstwy amortyzującej z drobnego materiału. 
 
Zasypywanie wykonuje się za pomocą spycharek lub innych uniwersalnych maszyn drogowych. 
Pierwsza warstwa gruntu jest zagęszczana za pomocą odpowiedniego urządzenia zagęszczającego. 
Dalsze prace prowadzi się zgodnie z procesem technologicznym dla danej budowli ziemnej.  
 
Silnie zagęszczona warstwa materiału wypełniającego wzmocni nośność podłoża oraz podwyższy jego 
odporność zarówno na poziome odkształcenia zagęszczające jak i rozluźniające. Zależnie od 
warunków, kompozyty mogą być okresowo poddane działaniu ruchu pojazdów, przynajmniej w 
niektórych miejscach. Przemieszczanie ciężkiego sprzętu, szczególnie pojazdów gąsienicowych, 
okołkowanych, walców wibracyjnych, jest zakazane. 
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